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SITI KUZE
MONOFIL POLYAMIDU
o velmi jemny
o dobra pevnost
o dobra kluznost
o mirné elastické
o vyjime¢né drzeni uzlu
o modré i bezbarvé
provedeni
0,5 07 1 15
7/0 6/0  5/0  4/0
87121
87000F  87004F
87098F
87122
87002F  87001F  87003F
87013F 87125
87123
87006F  87007F
87005F  87100F
87120F
87010F
87008F  87109F
87009  87110F
87111
87200
87201

standardné baleny po 36 kusech v krabicce
standardné baleny po 24 kusech v krabicce.

INDIKACE

o sutura kize
o plasticka chirurgie

3/0

87234

87249F

87296F

87298
87300
87301
87305F
87310
87312

87320
87321F
87322
87323

87380
87381
87382

87340

2/0

87497
87498

87499
87500
87505
87506

87509
87510
87511
87512
87513

87580
87582
87581

87583

87540

3,5

87520
87521
87522

87530

87550
87560

87940

87599
87600
87601

87675
87676

87678

87679

87680

87700

87640

87755

87762
87763
87764

87765

87740
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TE':TLE“E :wzts'?- i : PLETENY POLYESTEROVY MATERIAL  INDIKACE g
= s ® bez kapilarity chirurgie zazivacich cest Q\
\__/ yomom & B dobréa snasenlivost gynekologie
P j;” J dobra kluzunost béZna chirurgie
B 15 2 3 35 4 5 6 7 8
BTS2 50 40 3/0 2/0 0 1 2 3 5 6
oo e ]
16 22240
3/8 25 75 22446
30 22379
kulata 25 22322 22390 22458
s mikro
“hrotem 30 22323 22391 22459
172 35 75 22460
. 36 22647
40 22529
16 22138
20 . 22207 22275 22343
jednonavlek 25 cerna 22276 22344 22412 22480
3/8 30 22345 22413 22481
35 22482
40 . 22483
fezaci 50 22553
v 30 22357 22425 22493 22561
35 22426 22494 22562
172 36 22637
40 22563
48 22496 22640
rovné 50 75 gerna 22232 22368 22436 22504
oy 125 cormna 22008 22017 22018
250 22002 22003 22004 22005 22006 22007

POLYTRESSE® OBECNA CHIRURGIE  caaTENE

PLETENY POLYESTEROVY MATRIAL POTAZENY TEFLONE

REF #1300
dobra pevnost doporuceno pro ort. chirurgii
vyborné drzeni uzld s jehlou Orthoshape®
zvy$ena pruznost trojuhelnikové jehly
INDIKACE zazivaci a urogynekologicka chirurgie
ortopedicka chirurgie bézna chirurgie
VEL. DELKA L usp | 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 5
JEHLY | VLAKNA [ P | 15 2 3 35 4 5 6 7
(mm) | (cm)
KULATA S MIKROHROTEM 1/2 C
26 75 Z‘;';;é jednonaviek 211?3385 SL3550 SIS0
KULATA 3/8C
18 75 bila jednonavlek 91120A
KULATA SE ZABROUSENYM HROTEM 1/2 C
50 75 Zil;;é jednonaviek 211?77&0
REZACi 3/8 C
19 91S30A
§§ 7 zelend  jednondviek A gigggg gllgjgljn 91550C
50 915708
REZACI1/2C
22
26 915408 91560a
30 . selend | jednondviek 91520C 91530D 91535¢ 91540C 915508 :
36 91S30F 91S35E 91S40E
40 91S40F 91S60C
48 915406 91600
REZACI ROVNA
50 75 zelena jednonavlek 91S20B 91S30E 91S35G 91S40K
CIVKA

250 zelena 91R15A 91R20A 91R30A 91R35A 91R40A 91R50A
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3/8

kulata 30
s mikrohrotem 12

() 16

172 20

jednonavlek

3/8

fezaci 40

20
v 25

172

rovna 60

civky

LIN/LINEN
LNENNE VLAKNO

VELIKOST DELKA
PROVEDENI e m VLAKNA ()

civky
kulata 3/8
s mikrohrotem
172
jednonavlek .

172
fezaci

v rovna

16
30
25
35
30
50
65

75

75

75

75

75

250

BEZNA CHIRURGIE NE \ISTREB
PLETENY MATERJAL S HEDVABNYM  INDIKACE
POVRCHEM A PRIRODNIM VOSKEM stomatologie
velmi jemny stomatochirurgie
dobra pevnost ORL
dobra kluznost oc¢ni chirurgie
mirné elastické neurochirurgie
dobré drzeni uzlu
07 1 15 2 3 35 4
6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1
25034
25179 25251 25323
25252 25324
25253
25326 25399
25255
25191
25192
25261
25265 25338 25410
25194 25266 25339 25411
25195
25070 25142 25214
25143 25215 25287 25360
25216 25288 25361
25145 25217 25289 25362
25290 25363 25435
25291 25364 25436
25437
25229 25301 25374
25302 25375
25376
25389
25463
25001 25003 25004 25005 25006 25007
BEZNA CHIRURGIE
PRIRODNI PLETENY MATERIAL INDIKACE
vyjimec¢na pevnost uzlu hemostaza

minimalni pamét

75

15
4/0

28150

3/0

28200

ATELNE

25008

vymezeni operacniho pole

25

3/0 bis

28250

2/0

28300

28255
28267

28304

28400

28327

28391

28500



